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Ćwiczenie 1 

   Szkolenie w zakresie BHP. Omówienie programu ćwiczeń, warunków 

zaliczenia, literatury i norm. 

Ogólne wprowadzenie do technologii betonów i zapraw. Podział na podgrupy 

laboratoryjne. 

 

                                                             Ćwiczenie 2   

     Wykonanie próbek z zapraw cementowych o różnych współczynnikach w/c, 

jako matryc do betonów, w celu wykazania wpływu wielkości tego wskaźnika 

na właściwości betonów. 

 

                                                            Ćwiczenie 3 

     Dobór kruszywa do betonów pod względem uziarnienia. Oznaczanie gęstości 

nasypowych kruszyw, obliczanie jamistości i wodożądności jako podstawowego 

kryterium oceny prawidłowości uziarnienia kruszywa do betonów. 

 

                                                            Ćwiczenia 4 

 Przeprowadzenie badań konsystencji mieszanek betonowych metodami 

opisanymi w normach. Porównanie wyników pomiarów. 



 

 

                                                            Ćwiczenie 5  

Projektowanie betonów zwykłych metodą doświadczalną/ znanego 

zaczynu/.Wykonanie zarobów, zaformowanie próbek do oznaczeń cech 

fizycznych i wytrzymałościowych betonów oraz oceny wpływu składu 

ziarnowego kruszywa na skład i właściwości mieszanki betonowej oraz 

właściwości betonu. 

 

       Ćwiczenie 6 

Wykonanie mieszanek betonowych z udziałem domieszki upłynniającej. Analiza 

możliwych wpływów tych domieszek na właściwości mieszanki betonowej i 

stwardniałego betonu. 

 

                                                          Ćwiczenie 7 

Wykonanie mieszanek betonowych z udziałem domieszki napowietrzającej. 

Ocena jej wpływu na cechy technologiczne mieszanki betonowej, gęstość 

objętościową mieszanki i betonu, zawartość powietrza w mieszance i 

wytrzymałość na ściskanie betonu. 

     

                                                          Ćwiczenie 8 

Dobór składników i wykonanie betonów o wysokiej wytrzymałości 

/BWW/.Analiza składników mieszanki i ich wpływu na właściwości betonów z 

nich uzyskanych. 

 

                                                    Ćwiczenie 9 

Wykonanie mieszanki betonowej samozagęszczającej się . Analiza jej składu i 

cech technologicznych. 



 

                                                  Ćwiczenie 10 

     Badania właściwości fizycznych i mechanicznych wykonanych zapraw i 

betonów. Analiza uzyskanych wyników. Klasyfikacja zapraw i betonów na klasy 

wytrzymałości. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen z kartkówek                               

i sprawozdań.                                   
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15. Normy: 

  PN-EN 206-1 – Beton. Właściwości, produkcja, układanie i kryteria      

zgodności. 

               PN-EN 12350-1-6 Badanie mieszanki betonowej 

               PN-EN 12390- 1-7 Badania betonu 

               PN-EN 12620- Kruszywa do betonu 

               PN-EN 1097-3  -Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw 

 

               PN-EN 197-1  Cement. Skład , wymagania i kryteria zgodności 

cementów powszechnego użytku 

               PN-EN 196- Metody badania cementu 


